CLASSE 4

ESPERIENZA IN LABORATORIO N. 

LA DILATAZIONE TERMICA DEI SOLIDI

1 Calcolo del coefficiente di dilatazione lineare mediante il dilatometro

Si deve verificare che il valore sperimentale di ( coincide con buona approssimazione con quello teorico.

Sbarra di ferro ( = 12*10-6  (C-1

Sbarra di alluminio ( = 24*10-6 (C-1

Sbarra di ottone ( = 18*10-6 (C-1

Usare la formula ( =  (l 




     l((t                

Rappresentare, infine, graficamente la lunghezza della sbarra in funzione della temperatura nei tre casi.

Sull’asse delle x inserire le temperature, sull’asse delle y inserire le lunghezze.

2 Verificare che il coefficiente di dilatazione volumica è circa uguale a 3(.            Usare  la formula (  =    (V       
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 Il materiale usato è ferro.

3 Considerando un cubo di lato l( e volume V( a una temperatura di 0(C che viene         portato a temperatura t e volume V con lato l =  l( (1+(t), dimostrare la formula 

V = V( (1+3(t).  

